
Model *
Impact
surface

(m²)

Carbon
volume (m³) N° of Beds P (mm) L (mm) H (mm) Filter pressure

drop (Pa)

MAXICARBO 1/300

2,25

0,68

1 2263 1570 3852 900MAXICARBO 1/400 0,90

MAXICARBO 1/500 1,13

MAXICARBO 2/300

2,89

0,87

1 2512 1445 3864 900MAXICARBO 2/400 1,16

MAXICARBO 2/500 1,45

MAXICARBO 3/300

5,78

1,73

2 2545 2000 3864 900MAXICARBO 3/400 2,31

MAXICARBO 3/500 2,89

MAXICARBO 4/300

8

2,40

2 2969 2300 4228 900MAXICARBO 4/400 3,20

MAXICARBO 4/500 4,00

MAXICARBO 5/300

12,5

3,75

2 3677 2300 4996 900MAXICARBO 5/400 5,00

MAXICARBO 5/500 6,25

MAXICARBO 6/300

14,58

4,37

2 3960 2370 5280 900MAXICARBO 6/400 5,83

MAXICARBO 6/500 7,29

Model *
Impact
surface

(m²)

Carbon
volume (m³) N° of Beds P (mm) L (mm) H (mm) Filter pressure

drop (Pa)

MAXICARBO 7/300

16,82

5,05

2 4201 1940 5500 900MAXICARBO 7/400 6,73

MAXICARBO 7/500 8,41

MAXICARBO 8/300

23,12

6,94

2 4950 2400 6269 900MAXICARBO 8/400 9,25

MAXICARBO 8/500 11,56

* without carbon


